Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Zleceniodawca Biuro Projektow "Arteria" Wykonawca ~ EKODROM Sp. z 0.0.
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Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

4

WYNIKI BADA N

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki Grunt rodzimy, mineralny, nieskalisty, niespoisty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
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Razem 1278,880 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
WYKRES UZIARNIENIA GRUNTU
_ FRAKCJE _
§. Kamienista Zwirowa Piaskowa Pylowa ltowa é
15 0 Ay T T ] T T T T T T 100 o
" e SN e R
g - H— — - s
£ 30 . i x\ ! . | I %
— 40 | | | | | dﬁb | | | | 60 :%
; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g
> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
g s0 ) " ) ) " ) ) " ) " 50 3
5 e o ! : \ : o a0 B
o 70 — - ; \f — a0
X 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 2
a‘ 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 9
< 1 1 1 1 1 I\ 1 1 1 1 @
3 % s e 4910 s Y
% 00 il i AENIVINEHE il -
O OO O OWmWo W O W Vs M —
- gEEREARs s 6" Tzsszogys 2zsezagsd sseszggsn s 8
1 oS oS oS oo o og,o g oS g

srednicacz  astki, [mm]

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
BADANIA
WYKONAL SPRAWDZIL

zat.nr 6.1



Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

3. Cechy badanego gruntu

i | pmasania v
la Uziarnienie frakcji kamienistej [%] PN-06714:1991 0,0 % )
ib Uziarnienie frakcji zwirowej [%] PN-06714:1991 3,1% )
1c Uziarnienie frakcji piaskowej [%] PN-06714:1991 94,4 % _
1d Uziarnienie frakcji pytowo-itowej [%] PN-06714:1991 2,5 % _
2 Wskaznik rdznoziarnistosci, U PN-5-02205:1998 1,61 )
3 Wspdtczynnik filtracjj, k_10 [m/24h] i 3,8 m/24h

(wg wzoru amerykanskiego) 0,0044 cm/s N
4 Wskaznik piaskowy, WP [%] E(&g’:fg’/\lsgg;g; 41,0 % _
5 Kapilarnos¢ bierna, Hyy PN-60/B-04493 0,30 m )
6 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, kq¢, PN-55/B-04492 )
7 Wilgotno$¢ naturalna, W, PN-88/B-04481 7,5 % )
8 Granica ptynnosci [%] PN-88/B-04481 )
9 Granica plastycznosci, W, PN-88/B-04481 )
10 Wskaznik plastycznosci, I PN-88/B-04481 )
11 Stopien plastycznosci, I; PN-88/B-04481 )
12a _ZZ\:/uar:ttséci;oa]nieczyszczeﬁ organicznych PN-88/B-04481 0,6 % )
12b Zi\::lasr;c;vsv(; z?lr;liﬁczyszczeﬁ organicznych PN-78/B-06714.26 )
13 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych PN-76/B-06714.12 )
14 Wilgotnos¢ optymalna, W PN-88/B-04481 )
15 Max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, Pysmax PN-88/B-04481 )
16 Wskaznik nosnosci, CBR [%] PN-$-06102 )
17 Wskaznik krzywizny, C - 0,95 .
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Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

4. SZCZEGOLY OPISU MAKROSKOPOWEGO oraz KLASYFIKACJI GRUNTU

Wstepna klasyfikacja gruntu
E gr. naturalny E gr. rodzimy

Dgr. antropogeniczny D gr. nasypowy
Stan wilgotno $ci  Stan plastyczno sci

mato wilgotny

Charakter wyst  epowania

Rodzaj gruntu wg analizy uziarnienia*
Petna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu*
Petna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu**

E gr. mineralny
D gr. organiczny

D gr. skalisty D gr. spoisty
E gr. nieskalisty E gr. niespoisty
Klasa zawarto  $ci w eglanu wapnia, CACO3
I klasa [<1%] (grunt bezwapnisty)

Grunt drobnoziarnisty
Piasek drobny (P d)
Piasek (Sa)

* klasyfikacja rodzaju, nazwy i symbolu gruntu wg PN-86/B-02480
** klasyfikacja nazwy i symbolu gruntu wg PN-EN ISO 14688-2

5. OCENA PRZYDATN®CI i wnioski

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Zleceniodawca Biuro Projektow "Arteria Wykonawca ~ EKODROM Sp. z o.0.
- . Gteboko s¢é
Miejsce pobrania Zbiornik Nr otworu  pobrania pr.
26 2 [m]
Prébka pobrana przez EKODROM Sp z o.0.
Pochodzenie gruntu
Opakowanie E(?kt)?ania 16/03/2021 (I:i)(?;?arczenia 18/03/2021

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

Przeznaczenie gruntu

4

WYNIKI BADA N

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki Grunt naturalny, rodzimy, mineralny, nieskalisty, niespoisty

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawarto$¢ ziarn, frakcje
wymiar pozostalo $§é pozostaje przechodzi 3500 M g rEmm rET T .
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0,063 301,220 31,901 18801 | __ Piasek zailony (siSa) |
<0,063 177,520 18,801 0,000 Legenda o
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczen
Razem 944,220 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacji
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Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

3. Cechy badanego gruntu

i | pmasania v
la Uziarnienie frakcji kamienistej [%] PN-06714:1991 0,0 % )
ib Uziarnienie frakcji zwirowej [%] PN-06714:1991 1,5 % )
1c Uziarnienie frakcji piaskowej [%] PN-06714:1991 89,5 % _
1d Uziarnienie frakcji pytowo-itowej [%] PN-06714:1991 9,1 % _
2 Wskaznik rdznoziarnistosci, U PN-5-02205:1998 2,91 )
3 Wspdtczynnik filtracjj, k_10 [m/24h] i 0,6 m/24h

(wg wzoru amerykanskiego) 0,0007 cm/s N
4 Wskaznik piaskowy, WP [%] E(&g’:fg’/\lsgg;g; 29,0 % _
5 Kapilarnos¢ bierna, Hyy PN-60/B-04493 0,90 m )
6 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, kq¢, PN-55/B-04492 )
7 Wilgotno$¢ naturalna, W, PN-88/B-04481 8,1 % )
8 Granica ptynnosci [%] PN-88/B-04481 )
9 Granica plastycznosci, W, PN-88/B-04481 )
10 Wskaznik plastycznosci, I PN-88/B-04481 )
11 Stopien plastycznosci, I; PN-88/B-04481 )
12a _ZZ\:/uar:ttséci;oa]nieczyszczeﬁ organicznych PN-88/B-04481 0,2 % )
12b Zi\::lasr;c;vsv(; z?lr;liﬁczyszczeﬁ organicznych PN-78/B-06714.26 )
13 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych PN-76/B-06714.12 )
14 Wilgotnos¢ optymalna, W PN-88/B-04481 )
15 Max. gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, Pysmax PN-88/B-04481 )
16 Wskaznik nosnosci, CBR [%] PN-$-06102 )
17 Wskaznik krzywizny, C - 0,87 .
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Augustéw , dnia 2021-04-01

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU
dot. gruntu budowlanego (drogowego)

4. SZCZEGOLY OPISU MAKROSKOPOWEGO oraz KLASYFIKACJI GRUNTU

Wstepna klasyfikacja gruntu

E gr. naturalny E gr. rodzimy E gr. mineralny D gr. skalisty D gr. spoisty
D gr. antropogeniczny D gr. nasypowy D gr. organiczny E gr. nieskalisty E gr. niespoisty
Stan wilgotno §éci  Stan plastyczno sci Klasa zawarto $ciw eglanu wapnia, CACO3

Charakter wyst  epowania

Rodzaj gruntu wg analizy uziarnienia* Grunt drobnoziarnisty
Petna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu* Piasek drobny (P
Petna nazwa i symbol kwalifikowanego gruntu** Piasek zailony (siSa)

* klasyfikacja rodzaju, nazwy i symbolu gruntu wg PN-86/B-02480
** klasyfikacja nazwy i symbolu gruntu wg PN-EN ISO 14688-2

d)

5. OCENA PRZYDATN®CI i wnioski

Wydruk z programu Labor Tech 2 PRO. © SkyRaster Marek Kupaj. www.skyraster.com
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